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20/06/2002 7. MARCHIO UNI VETRI STRATIFICATI
PILKINGTON SIV S.P.A.
VENEZIA - MARGHERA VE
Vetro piano stratificato/Laminated glass e {:‘é‘a‘tisegwm i1 14/06/2002

Pilkington Optilam TM 20,6

6/05/2002 a mezzo corriere

Attestazione di Prova di Tipo
Type Test Attestation

Vetro anti-effrazione secondo UNI EN 356

Anti-bandit glazing according to UNI EN 356

Verglasung mit Widerstand gegen manuellen Angriff nach UNI EN 356
Vitrages resistant a 1’attaque manuelle selon UNI EN 356

Campione:  Vetro stratificato Riferimento:

Sample: Laminated glass Reference: e . TM
Prifmuster: VSG-Scheibe Typenbezeichoung: L ington Optilam ™™ 20,6
Echantillon: Verre feuilleté Référence:

Visti 1 risultati della prova, la campionatura pud essere

classificata come:

As a result of the test, the sample can be classified as:

Aufgrund des Priifergebnisses wird dem Priifmuster folgende UNLEN 356 PeB
Widerstandsklasse zugeordnet:

Le résultat de I’essai permet de classer I’éprouvette comme suit:

La validita del presente certificato ¢ di 5 anni.
This certificate is valid for 5 years.
Das vorliegende Priifzeugnis hat eine 5-Jahre-Giiltigkeit.
La validité de ce certificat est de 5 ans.
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Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Tl presente attestato si riferisce
al campione esaminato ¢ non pud essere riprodotto in qualsiasi forma senza preliminare autorizzazione. Eventuali reclami devono pervenire entro
tre mesi dalla data di emissione. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.



